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COBRE  (Según Norma CEI 317 - 0 - 1) 

 

Dimensiones de los hilos esmaltados    (R20) 

Incremento mínimo debido 
al aislante mm 

Diámetro exterior 
máximo mm Diámetro nominal del 

conductor (mm) 
Tolerancia del 

conductor ± mm 
Grado 1 Grado 2  Grado 3 Grad

o 1 
Grad
o 2  

Grad
o 3 

0,018     0,022 0,024  

0,020     0,024 0,027  

0,022     0,027 0,030  

0,025     0,031 0,034  

0,028     0,034 0,038  

0,032     0,039 0,043  

0,036     0,044 0,049  

0,040     0,049 0,054  

0,045     0,055 0,061  

0,050     0,060 0,066  

0,056     0,067 0,074  

0,063     0,076 0,083  

0,071 0,003 0,007 0,012 0,018 0,084 0,091 0,097 

0,080 0,003 0,007 0,014 0,020 0,094 0,101 0,108 

0,090 0,003 0,008 0,015 0,022 0,105 0,113 0,120 

0,100 0,003 0,008 0,016 0,023 0,117 0,125 0,132 

0,112 0,003 0,009 0,017 0,026 0,130 0,139 0,147 

0,125 0,003 0,010 0,019 0,028 0,144 0,154 0,163 

0,140 0,003 0,011 0,021 0,030 0,160 0,171 0,181 

0,160 0,003 0,012 0,023 0,033 0,182 0,194 0,205 

0,180 0,003 0,013 0,025 0,036 0,204 0,217 0,229 

0,200 0,003 0,014 0,027 0,039 0,226 0,239 0,252 

0,224 0,003 0,015 0,029 0,043 0,252 0,266 0,280 
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0,250 0,004 0,017 0,032 0,048 0,281 0,297 0,312 

0,280 0,004 0,018 0,033 0,050 0,312 0,329 0,345 

0,315 0,004 0,019 0,035 0,053 0,349 0,367 0,384 

0,355 0,004 0,020 0,038 0,057 0,392 0,411 0,428 

0,400 0,005 0,021 0,040 0,060 0,439 0,459 0,478 

0,450 0,005 0,022 0,042 0,064 0,491 0,513 0,533 

0,500 0,005 0,024 0,045 0,067 0,544 0,566 0,587 

0,560 0,006 0,025 0,047 0,071 0,606 0,630 0,653 

0,630 0,006 0,027 0,050 0,075 0,679 0,704 0,728 

0,710 0,007 0,028 0,053 0,080 0,762 0,789 0,814 

0,800 0,008 0,030 0,056 0,085 0,855 0,884 0,911 

0,900 0,009 0,032 0,060 0,090 0,959 0,989 1,018 

1,000 0,010 0,034 0,063 0,095 1,062 1,094 1,124 

1,120 0,011 0,034 0,065 0,098 1,184 1,217 1,248 

1,250 0,013 0,035 0,067 0,100 1,316 1,349 1,381 

1,400 0,014 0,036 0,069 0,103 1,468 1,502 1,535 

1,600 0,016 0,038 0,071 0,107 1,670 1,706 1,740 

1,800 0,018 0,039 0,073 0,110 1,872 1,909 1,944 

2,000 0,020 0,040 0,075 0,113 2,074 2,112 2,148 

2,240 0,022 0,041 0,077 0,116 2,316 2,355 2,392 

2,500 0,025 0,042 0,079 0,119 2,258 2,618 2,656 

2,800 0,025 0,043 0,081 0,123 2,880 2,922 2,961 

3,150 0,032 0,045 0,084 0,127 3,233 3,276 3,316 

3,550 0,036 0,046 0,086 0,130 3,635 3,679 3,721 

4,000 0,040 0,047 0,089 0,134 4,088 4,133 4,176 

4,500 0,045 0,049 0,092 0,138 4,591 4,637 4,681 

5,000 0,050 0,050 0,094 0,142 5,093 5,141 5,186 
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Dimensiones de los hilos esmaltados con sobrecapa de adherente  (R20) 

Incremento mínimo 
de la capa de base 

mm 

Diámetro 
exterior 

máximo mm 
Diámetro nominal 

del conductor 
(mm) 

Tolerancia del 
conductor ± 

mm 
Grado 1B Grado 2B 

Incremento mínimo de 
la sobrecapa adherente 

mm Grado 
1B 

Grado 
2B 

0,020     0,026 0,029 

0,022     0,030 0,033 

0,025     0,034 0,037 

0,028     0,038 0,042 

0,032     0,044 0,048 

0,036     0,050 0,055 

0,040     0,055 0,060 

0,045     0,062 0,068 

0,050     0,068 0,074 

0,056     0,075 0,082 

0,063     0,085 0,092 

0,071 0,003 0,007 0,012 0,006 0,094 0,101 

0,080 0,003 0,007 0,014 0,007 0,105 0,112 

0,090 0,003 0,008 0,015 0,007 0,117 0,125 

0,100 0,003 0,008 0,016 0,007 0,129 0,137 

0,112 0,003 0,009 0,017 0,008 0,143 0,152 

0,125 0,003 0,010 0,019 0,009 0,158 0,168 

0,140 0,003 0,011 0,021 0,010 0,175 0,186 

0,160 0,003 0,012 0,023 0,010 0,197 0,209 

0,180 0,003 0,013 0,025 0,010 0,220 0,233 

0,200 0,003 0,014 0,027 0,011 0,243 0,256 

0,224 0,003 0,015 0,029 0,012 0,270 0,284 

0,250 0,004 0,017 0,032 0,013 0,300 0,316 
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0,280 0,004 0,018 0,033 0,013 0,331 0,348 

0,315 0,004 0,019 0,035 0,014 0,369 0,387 

0,355 0,004 0,020 0,038 0,015 0,413 0,432 

0,400 0,005 0,021 0,040 0,016 0,461 0,481 

0,450 0,005 0,022 0,042 0,016 0,514 0,536 

0,500 0,005 0,024 0,045 0,017 0,568 0,590 

0,560 0,006 0,025 0,047 0,017 0,630 0,654 

0,630 0,006 0,027 0,050 0,018 0,704 0,729 

0,710 0,007 0,028 0,053 0,019 0,788 0,815 

0,800 0,008 0,030 0,056 0,020 0,882 0,911 

0,900 0,009 0,032 0,060 0,020 0,987 1,017 

1,000 0,010 0,034 0,063 0,021 1,091 1,123 

1,120 0,011 0,034 0,065 0,022 1,214 1,247 

1,250 0,013 0,035 0,067 0,022 1,346 1,379 

1,400 0,014 0,036 0,069 0,023 1,499 1,533 

1,600 0,016 0,038 0,071 0,023 1,702 1,738 

1,800 0,018 0,039 0,073 0,024 1,905 1,942 

2,000 0,020 0,040 0,075 0,025 2,108 
2,146 
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ALUMINIO  (Según Norma CEI 317 - 0 - 3) 

 

Dimensiones de los hilos esmaltados   (R20) 

Incremento mínimo debido 
al aislante mm 

Diámetro exterior 
máximo mm Diámetro nominal del 

conductor (mm) 
Tolerancia del 

conductor ± mm 
Grado 1 Grado 2  Grado 3 Grad

o 1 
Grad
o 2  

Grad
o 3 

0,250 0,004 0,017 0,032 0,048 0,281 0,297 0,312 

0,280 0,004 0,018 0,033 0,050 0,312 0,329 0,345 

0,315 0,004 0,019 0,035 0,053 0,349 0,367 0,384 

0,355 0,004 0,020 0,038 0,057 0,392 0,411 0,428 

0,400 0,005 0,021 0,040 0,060 0,439 0,459 0,478 

0,450 0,005 0,022 0,042 0,064 0,491 0,513 0,533 

0,500 0,005 0,024 0,045 0,067 0,544 0,566 0,587 

0,560 0,006 0,025 0,047 0,071 0,606 0,630 0,653 

0,630 0,006 0,027 0,050 0,075 0,679 0,704 0,728 

0,710 0,007 0,028 0,053 0,080 0,762 0,789 0,814 

0,800 0,008 0,030 0,056 0,085 0,855 0,884 0,911 

0,900 0,009 0,032 0,060 0,090 0,959 0,989 1,018 

1,000 0,010 0,034 0,063 0,095 1,062 1,094 1,124 

1,120 0,011 0,034 0,065 0,098 1,184 1,217 1,248 

1,250 0,013 0,035 0,067 0,100 1,316 1,349 1,381 

1,400 0,014 0,036 0,069 0,103 1,468 1,502 1,535 

1,600 0,016 0,038 0,071 0,107 1,670 1,706 1,740 

1,800 0,018 0,039 0,073 0,110 1,872 1,909 1,944 

2,000 0,020 0,040 0,075 0,113 2,074 2,112 2,148 

2,240 0,022 0,041 0,077 0,116 2,316 2,355 2,392 

2,500 0,025 0,042 0,079 0,119 2,578 2,618 2,656 

2,800 0,028 0,043 0,081 0,123 2,880 2,922 2,961 

3,150 0,032 0,045 0,084 0,127 3,233 3,276 3,316 
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3,550 0,036 0,046 0,086 0,130 3,635 3,679 3,721 

4,000 0,040 0,047 0,089 0,134 4,088 4,133 4,176 

4,500 0,045 0,049 0,092 0,138 4,591 4,637 4,681 

5,000 0,050 0,050 0,094 0,142 5,093 5,141 5,186 

 

Dimensiones de los hilos esmaltados con sobrecapa de adherente  (R20) 

Incremento mínimo 
de la capa de base 

mm 

Diámetro 
exterior 

máximo mm 
Diámetro nominal 

del conductor 
(mm) 

Tolerancia del 
conductor ± 

mm 
Grado 1B Grado 2B 

Incremento mínimo de 
la sobrecapa adherente 

mm Grado 
1B 

Grado 
2B 

0,250 0,004 0,017 0,032 0,013 0,300 0,316 

0,280 0,004 0,018 0,033 0,013 0,331 0,348 

0,315 0,004 0,019 0,035 0,014 0,369 0,387 

0,355 0,004 0,020 0,038 0,015 0,413 0,432 

0,400 0,005 0,021 0,040 0,016 0,461 0,481 

0,450 0,005 0,022 0,042 0,016 0,514 0,536 

0,500 0,005 0,024 0,045 0,017 0,568 0,590 

0,560 0,006 0,025 0,047 0,017 0,630 0,654 

0,630 0,006 0,027 0,050 0,018 0,704 0,729 

0,710 0,007 0,028 0,053 0,019 0,788 0,815 

0,800 0,008 0,030 0,056 0,020 0,882 0,911 

0,900 0,009 0,032 0,060 0,020 0,987 1,017 

1,000 0,010 0,034 0,063 0,021 1,091 1,123 

1,120 0,011 0,034 0,065 0,022 1,214 1,247 

1,250 0,013 0,035 0,067 0,022 1,346 1,379 

1,400 0,014 0,036 0,069 0,023 1,499 1,533 

1,600 0,016 0,038 0,071 0,023 1,702 1,738 

1,800 0,018 0,039 0,073 0,024 1,905 1,942 

2,000 0,020 0,040 0,075 0,025 2,108 2,146 
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